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客户名称：

客户地址：

样品名称 : 铝块

产品规格 : 6061

货号或批号 : 23-A-07

句容艾莉捷金属科技有限公司

句容市开发区通宁路 108 号 8 幢

炉号 : 23435081702

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的

责任。
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测试要求 : 化学成分分析

SGS 参考号 : NJIN2311003223ML01

收样日期 : 2023-11-22

测试周期 : 2023-11-22 ~ 2023-11-27

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）

通标标准技术服务(上海)有限公司
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卫元洁 授权签字人
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1. 化学成分分析

元素 测试方法 结果 001 (%)

Si GB/T 7999-2015 0.69

Fe GB/T 7999-2015 0.18

Cu GB/T 7999-2015 0.18

Mn GB/T 7999-2015 0.08

Mg GB/T 7999-2015 1.00

Cr GB/T 7999-2015 0.09

Zn GB/T 7999-2015 0.01

Ti GB/T 7999-2015 0.02

Bi GB/T 7999-2015 <0.001

Pb GB/T 7999-2015 0.002
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在中华人民共和国境内，报告加盖 CMA 章，表示测试项目在资质认定范围内；未加盖 CMA 章，表示

部分/全部项目未在 CMA 资质认定范围内，结果仅供内部参考。




